
   
 Узбекско-Таджикский Симпозиум с Международным участием «Современное состояние и перспективы  
развития науки о полимерах: синтез, структура, свойства и применение», Ташкент, 24-25 октября 2024 г. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ БИОПОЛИМЕРОВ 

Бобокалонов Дж.Т., Усманова С.Р., Мухидинов З.К.  
Институт химии им В.И. Никитина Национальной академии наук 

Таджикистана, Душанбе, Таджикистан 
 

Биоразлагаемые полимеры из возобновляемых природных источников, такие 
как полисахариды, белки и липиды, являются основным сырьём для производства 
материалов, необходимых для фармацевтической, медицинской, пищевой, 
микробиологической, химической промышленности и сельского хозяйства, что 
привлекает внимание исследователей в этом направлении [1]. В связи с этим, 
исследования в области изучения структуры и их взаимосвязи с биологической 
активностью и разработкой методов анализа биополимеров растительного 
происхождения являются перспективными и востребованными.  

Хорошо известно, что функциональные возможности биополимеров зависят 
от их структуры, включая наличие функциональных групп. Структура и 
функциональные свойства биополимеров, в значительной степени, зависят от 
используемых процессов экстракции и очистки [2].  

В этом докладе предложен краткий обзор исследования структуры некоторых 
биополимеров. Систематизированы сведения об опыте, на основе передовых 
публикаций по изучению состава и структуры биологических макромолекул 
(биополимеров), исследуемых в лаборатории "Химия ВМС" Института химии им В. 
И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана, на основе современных 
представлений химии полимеров [3-9], биоорганической химии, молекулярной 
биологии и биофизики. Представлены принципы и методы определения первичной и 
пространственной структуры полисахаридов, знание которых необходимы для 
исследования построения моделей и их функциональных свойств физическими и 
физико-химическими методами определения пространственной структуры. 
Основное внимание уделено специальным методам фракционирования и очистки 
белков и полисахаридов до исследования тонкой структуры и молекулярных 
характеристик биополимеров. Продемонстрированы экспериментальные методы 
анализа моносахаридного состава полисахаридов с помощью высокоэффективной 
анионной хроматографией с пульсирующим амперометрическим детектором; 
определение молекулярной массы и молекулярно-массового распределения 
биополимеров высокоэффективной эксклюзивной жидкостной хроматографией и т.д. 
Представлены экспериментальные подходы для исследования структуры 
биополимеров с использованием современных методов, получившим значительное 
развитие для решения задач молекулярной и структурной биохимии – 
хроматографическому анализу, ИК-Фурье и ЯМР-спектроскопии. 
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