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ÖZET 

Bu çalışma, 2018 yılında Iğdır ili Merkeze bağlı Hakveyis köyünde, 

çiftçi koşullarında yetiştirilen pamuk çeşitlerinin azot dozlarının kalite 

üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme, 

tesadüf bloklarında faktöriyel deneme deseninde, üç tekerrürlü olarak 

yürütülmüş, toplamda otuz altı parselden oluşmaktadır. Denemede, 

Gossypium hirsutum L.türüne ilişkin Flash, BA-119, Lodos pamuk 

çeşitleri kullanılmış ve dört farklı azot dozu  (0, 5, 10 ve 15 kg/da) 

uygulanmıştır. Kalite özelliklerinden iplik eğrilebilirlik indeksi, lif 

inceliği, olgunluk, lif uzunluğu, uniformite indeksi, kısa lif içeriği, 

mukavemet, elastikiyet, parlaklık-beyazlık derecesi, sarılık derecesi ve 

çepel derecesi özelliklerine çeşit ve azot dozu uygulamalarının önemli 

bir etkisi olmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Pamuk, Çeşit, Azot, Doz,  Kalite 

 

EFFECTS OF VARIETIES AND NITROGEN DOSES ON THE 

YIELD AND QUALITY OF COTTON (Gossypium hirsutum L.) 

CULTIVATED IN IGDIR CONDITIONS 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effects of nitrogen doses on 

quality of cotton varieties grown in farmer conditions in Hakveyis 

village of Igdır province in 2018.The experiment was carried out in 

randomized blocks in a factorial trial design with three replications and 

consisted of a total of 36 parcels.In the experiment, Flash, BA-119, 

Lodos cotton (Gossypium hirsutum L.)varieties of were used and four 

different nitrogen doses (0, 5, 10 and 15 kg / da) were applied. The 

variety and nitrogen dose applications had no effect on yarn spinnability 

index, fiber fineness, maturity, fiber length, uniformity index, short 

fiber content, strength, elasticity, brightness-whiteness degree, 

yellowness grade and trash grade properties. 

Key words: Cotton, Variety, Nitrogen, Dose, Quality 
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1.GİRİŞ 

Günümüz dünyasında başta tekstil olmak üzere birçok sanayi kolunun 

hammaddesi olarak kullanılan pamuk bitkisinin üretimi, Dünya 

nüfusunda görülen hızlı artış ve bunun yanında toplumsal gelişmeye 

bağlı olarak değişen tüketici davranışlarına cevap verme noktasında 

sürekli hem miktar hem de kalite bakımından artış eğilimi 

göstermektedir. 18.yüzyıl sonlarında sanayi devriminin yoğun 

etkilerinin görüldüğü Avrupa tekstil sektörünün lif hammadde ihtiyacı 

1 milyon ton iken, 20. yüzyılda bu ihtiyaç 14 milyon tona ulaşmıştır. 

Ayrıca hammadde olarak kullanılan bu liflerin çeşitleri de değişiklik 

göstermiştir. 19.yüzyılda kullanılan liflerin %78’ini yün, %18’ini 

keten, %4’ünü pamuk oluştururken, 20.yüzyılda pamuk liflerinin 

kullanım oranı %74’e yükselmiş, yün %20’ye, keten ise %6’ya 

düşmüştür. Bu değişim, artan tüketici bilinciyle birlikte pamuk 

liflerinin insan sağlığı açısından diğer liflere göre daha tercih edilebilir 

olması ve pamuk dokumasında kullanılan teknolojinin gelişmesine 

bağlanabilir (Gençer ve ark.2005). 

Pamuk, yıllık alt çalı, çok yıllık çalı ya da ağaççık biçiminde yetişebilen 

bir bitkidir. Tropik iklim kökenli olup genotipik çok yıllıktır. Bununla 

birlikte, kültürü yapılan pamuk çeşitleri tek yıllık olarak 

yetişebilmektedir. Yetişmiş bir pamuk bitkisi çok derinlere kadar giden 

kök, en ucunda tepe tomurcuğu bulunan bir ana sap ile bu saptaki 

boğumlardan çıkan yaprak, yan dal, tomurcuk, çiçek ve kozalardan 

oluşmuştur. Koza içinde tohumlar, tohum üzerinde ise lifler bulunur. 

Pamuk insan hayatının değişik ihtiyaçlarını karşılayan, tarımı ve ticareti 

yönüyle önemli ölçüde istihdam yaratma potansiyeline sahip bir 

endüstri bitkisidir.  Artan dünya nüfusuna paralel olarak sanayileşen ve 

kalkınan toplumlarda refah düzeyinin yükselmesi dünya pamuk 

tüketimini artırmış ve tüketim son yıllarda 19.5 milyon ton civarına 

yükselmiştir. 2017 verilerine göre Dünya pamuk üretiminde ilk üç 

sırayı Hindistan, ABD ve Çin paylaşırken, ülkemiz 462 bin hektarlık 

ekim alanı, 852 bin ton miktarındaki lif üretimi ile dünya pamuk 

üretiminde ilk on ülke arasında yer almaktadır ve ürettiği pamuk ipliğini 

birçok ülkeye ihraç etmesi yönüyle de pamuk dış ticaretinde önemli bir 

konuma sahiptir (Anonim, 2018).  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 yılı ihracat hedeflerini; tekstil 

sektöründe 20 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sanayinde 52 

milyar dolar olarak açıklamıştır. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 

İhracatçı Birliklerinin (İTKİB) 2015 yılı verilerine göre tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı 7.6 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 
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ihracatı 16.7 milyar dolardır. Bu bağlamda 2023 hedeflerine ulaşılması 

için söz konusu ihracat verilerinin yaklaşık 3 katına çıkarılması 

gerektiği ortadadır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için ülkemiz pamuk 

üretimin de mevcut üretimin yaklaşık 5 katına çıkarılarak 4 milyon tona 

ulaşması gerekmektedir (Güreli ve Mert,2016).Pamuğun önemini 

artıran bir hususta, iklim koşulları bakımından dünya pamuk üretim 

alanlarının çok sınırlı olmasıdır. Ülkemizde yetiştirilen pamuğun tümü 

Gossypium hirsutum L. pamuğudur. Bu pamuk türünün altında farklı 

verim, erkencilik ve lif özelliklerine sahip birçok çeşit bulunmaktadır. 

Ülkemizin başta Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz olmak üzere 

değişik bölgelerinde pamuk tarımı yapılmakta olup, hangi bölgeye 

hangi çeşidin adapte olabileceğinin saptanması için birçok çeşit 

denemesi kurulmuş ve araştırma yapılmıştır. Pamukta optimum verim 

ve kaliteye ulaşılması için çeşit seçimi tek başına yeterli olmayıp bunun 

yanında uygun bakım ve yetiştirme tekniklerinin uygulanması da 

önemlidir. Söz konusu kültürel uygulamalardan birisi de gübrelemedir.  

Özellikle azotlu gübreleme, pamukta vejetatif gelişimi arttırarak elde 

edilen verimi olumlu yönde etkilemektedir. Buna karşın bitkiye 

uygulanan azot dozunun gereğinden fazla olması, olgunlaşma ve 

gelişmeyi olumsuz etkileyecek, ayrıca meyvelenmeyi yavaşlatacak ve 

yaprak dökümünü zorlaştıracaktır. Bu nedenle pamukta uygulanacak 

azotlu gübrelemenin dozunda yapılması optimum verim ve kaliteye 

ulaşılması için önemlidir (Karademir ve ark.2005). 

Ülkemizde pamuk tarımın yapıldığı illerden birisi de Iğdır’dır. Iğdır 

ovası Türkiye’nin en doğusunda yer almakta olup, mikroklima iklimine 

sahip olması nedeniyle bölgesinde pamuk yetiştiriciliğinin yapılabildiği 

istisnai bir yerdir. Ayrıca Nahçıvan, Ermenistan ve İran’a sınırı olması, 

ilin dış ticaret açısından stratejik bir konuma sahip olması sonucunu 

doğurmaktadır. Iğdır yıllık ortalama 250-300 mm yağış ile ülkemizin 

en kurak yerlerinden birisi olup, ilin yıllık ortalama sıcaklık değerinin 

12,1 °C civarında olduğu görülmektedir.  Özellikle Mayıs-Ekim 

aylarında ortalama sıcaklığın 20 °C olması pamuk yetiştiriciliğini 

elverişli kılmaktadır (Anonim, 2018). 

Iğdır Ovası’nda pamuk tarımının Rus işgali döneminde (1828-1917) 

yaygınlaştığı sanılmaktadır. Karakoyunlu, Melekli, Cennetabat ve 

Taşburun köylerinde, 1850-1900 yılları arasında çırçır atölyelerine 

rastlanmış olup, bu atölyeler at gücü ile işletildiği değerlendirilmektedir 

(Güner,1991). Ovada 2000’li yıllardan sonra pamuk yetiştirilmesi 

neredeyse sona ermiştir. Çünkü iklim koşullarında meydana gelen 

değişimler ürünün kalitesini düşürmüş ve zaten az olan çiftçi gelirini 

iyice azaltmıştır. Tarım politikalarındaki diğer ürünlere verilen 
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teşviklerin pamuk için yeteri kadar verilmemesi şeklindeki yanlışlardan 

dolayı sadece Iğdır ilinde değil, eskiden en çok pamuk üreten Akdeniz, 

Ege ve Çukurova bölgelerinde pamuk tarımının azalmasına neden 

olmuş hatta en çok pamuk üreten bölgemiz Güneydoğu Anadolu 

bölgesi olmuştur. Ancak 2015 yılından itibaren hükümetin tarım 

politikasında değişiklik yapmasıyla Iğdır’da çiftçiler  pamuk 

yetiştirmeye yeniden başlamıştır (Anonim, 2018).  

Pamukta verimliliği etkileyen kültürel işlemlerin başında gübreleme 

uygulaması ve bunun optimum düzeyde kullanılması gelmektedir (Mert 

ve ark., 2015). Klasik ve organik pamuk üretiminde uygulanacak azot 

miktarı bitkinin gelişme durumuna, iklim koşulları, toprak yapısı, 

sulama koşulları, tarımı yapılan çeşit, kütlü ve gübre fiyatlarına göre 

değişmektedir (Boquet et al., 1994). 

Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan bazı araştırma sonuçlarına 

göre, dekara en ekonomik saf azot düzeyinin Ege Bölgesi koşullarında, 

Nazilli 66/100 çeşidi için 8-10 kg (Kaymak ve Şahin, 1984), Nazilli 87 

ve Nazilli M-503 için 11 kg, Nazilli 84 çeşidinde 10 kg (Şahin, 1994); 

Antalya Bölgesi koşullarında, Nazilli 87 çeşidi için 10 kg (Oruçoğlu ve 

ark., 1989), Çukurova 1518 için 12-16 kg (Güleryüz ve ark., 1989); 

Çukurova Bölgesi koşullarında, Caroline Queen ve Çukurova 1518 için 

12 kg (Aydın, 1996); Amik Ovası koşullarında en ekonomik azot 

düzeyinin Sure Grow 125 için 11 kg/da, Nazilli 87 için 12 kg/da (Mert 

ve ark., 1999); Kahramanmaraş koşullarında Maraş-92 çeşidi için 16 kg 

(Berberoğlu ve Karaaltın, 2001) ve 10 kg (Kasap ve Demirkıran, 2003); 

Harran Ovası koşullarında, Caroline Queen çeşidi için de 13 kg (Özer 

ve Dağdeviren, 1986) veya diğer bazı çeşitler için de 16 kg (Haliloğlu, 

1999; Anlağan, 2001) olarak önerilmiştir. Pamukta azot dozu 

uygulamalarının bölge ekolojik koşullarına, uygulama zamanına, 

miktarına ve şekline bağlı olarak değişebileceği durumu pamuk 

tarımının yapıldığı her alt bölge için uygun gübre dozlarının 

belirlenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmayla 2016 ve 2017 yıllarında pamuğun yeniden ekilmeye 

başlamasıyla Iğdır için önemli bir bitkisel üretim unsuru olacağı 

düşünülen pamuk için, 2016 yılında yapılan adaptasyon çalışmasının 

devamı olarak bölgeye uyum gösteren bazı çeşitler üzerinde 

uygulanacak azotlu gübre dozlarının verim ve kalite özellikleri üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Dinçer ve Yenigün (1974), azotlu gübrelerin çırçır randımanına 

olumsuz etkide bulunduğunu başka bir deyişle verilen azotlu gübre 



124 

 

miktarı arttıkça çırçır randımanının azaldığını gözlemlemişlerdir. 100 

tohum ağırlığı üzerinde olumlu etkide bulunduğu; lif uzunluğu ve lif 

kopma dayanıklılığı üzerinde olumlu etkide bulunmamakla birlikte, 

yüksek azot dozlarında lif kopma dayanıklılığının azalma eğiliminde 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Weir ve El-Zik (1980), Acala SJ-2 pamuk çeşidinde dekara 0, 4.4, 8.9 

ve 13.4 kg azot dozu uygulamalarının yapıldığı tarla denemelerinde, lif 

kalite özelliklerinin azot dozu ile etkilenmediğini saptamışlardır. 

Gençer (1982), yaptığı çalışmada, pamuk bitkisi üzerinde farklı 

dozlarda uygulanan azot x Pix interaksiyonunun araştırmada incelenen 

verim ve kalite özellikleri yönünden önemli olduğunu belirtmiş olup; 

yüksek dozlarda azot uygulamalarında Pix uygulamalarının daha 

olumlu sonuç verebileceğini bildirmiştir. 

Al-Mohamadi (1984), farklı azot uygulamalarının pamuğun lif 

özellikleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yürüttüğü 

çalışmada, 8 kg/da azot uygulamasının koza ağırlığı, bitkideki koza 

ağırlığı, lif inceliği ve lif kopma dayanıklılığı üzerine önemli düzeyde 

olumlu yönde etkili olduğunu saptamışlardır. Özer ve Dağdeviren 

(1986), Şanlıurfa’da bulunan Harran ovasında farklı deneme alanında 

pamuğun azot ihtiyacını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışma 

neticesinde13 kg/da azot dozunun uygun doz olacağını bildirmişlerdir. 

Francisko (1986), artan azot dozları ile ortalama koza kütlü pamuk 

ağırlığında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirmiştir. Abduldahab 

and Hassanin (1991), Giza 81 pamuk çeşidine hektara 0, 20, 40, 60 ve 

80 kg azot dozlarının uygulandığı tarla çalışmasında, lif kalitesinin azot 

dozu uygulamaları ile etkilenmediğini saptamışlardır. Boman and 

Westerman (1994), 3 yıllık çalışmanın yalnızca bir yılında uygulanan 

azot ve pix dozunda artışın yansıtma derecesinde azalmayı 

sonuçladığını, azot dozunun artmasıyla sarılık değerinde istenilmeyen 

doğrusal bir artışın görüldüğünü, ancak pix uygulamasının sarılık 

değerinde bir değişiklik oluşturmadığını bildirmişlerdir. 

Şahin (1994), Aydın Nazilli koşullarında pamuk yetiştiriciliğinde 

uygulanacak en ekonomik azot dozunu belirlemeye çalışmıştır. 

Araştırmada materyal olarak kullanılan Nazilli 87 ve Nazilli M-503 

çeşitlerinde 11 kg/da, Nazilli 84 pamuk çeşidinde ise 10 kg/da azot (N) 

dozunun ekonomik olduğu bildirilmiştir. Çalışmada uygulanan N 

dozunun artması ile çırçır randımanı ve erkencilik kriterlerinin olumsuz 

etkilediği, N seviyelerinin lif özellikleri üzerine başka bir etkisinin 

görülmediğini bildirmiştir. Karademir (1997), Güneydoğu Anadolu 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde pamuk denemesi kurmuş ve 
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farklı ekim zamanları ile farklı azot dozu uygulamalarının pamuğun lif 

teknolojik özellikleri üzerine etkilerini araştırmıştır. Çalışmada azot 

dozlarının incelenen özelliklerden; ilk koza açma zamanında etkili 

olduğu ve azot dozlarının artmasıyla veriminde arttığı lif uzunluğu ve 

bitkideki koza sayısının ekim zamanı ve azot dozlarından 

etkilenmediğini saptamıştır. 

Taş ve Gençer (2002), Harran ovası koşullarında yetiştirilen pamuk 

bitkisi üzerinde yaptıkları araştırmayla denemede uygulanan azot 

dozunun artmasıyla atonik ve Pix uygulamalarıyla pamuk veriminde 

artış sağladığını ortaya koymuşlardır. Hassan ve ark. (2003), pamuk 

bitkisinde verim ve kaliteye etkilerini belirlemek için on farklı azot 

dozunu üç tekrarlamalı olarak uygulamışlardır. 16,8 kg/da saf azot 

dozunun diğerlerinden daha iyi sonuç verdiğini saptamışlardır.  

Ataş (2008), Diyarbakır’da yaptığı çalışmayla farklı ekim ve defoliant 

uygulama zamanlarının pamukta verim ve lif kalite unsurlarına 

etkilerini araştırmıştır. Araştırma sonucunda ekim zamanında yaşanan 

gecikmenin kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı, lif verimi, lif inceliği 

ve lif sarılığı değerlerini olumsuz etkilediğini bildirmiştir. Defoliant 

uygulama zamanları ise özelliklerin çoğunda farklılıklar oluşturduğunu 

bildirmiştir. Tülemen (2015), çalışmasında farklı doz ve uygulama 

yöntemleriyle pamukta defoliant uygulamasının sonuçlarını 

araştırmıştır. İkinci ürün koşullarında yürütülen çalışmada materyal 

olarak Flash çeşidi kullanılmış olup, defoliant uygulama yöntemlerinin 

yüz tohum ağırlığı, kütlü pamuk verimi ve lif sarılık derecesine 

etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu belirlemiştir. 

Aksona (2016), olumsuz özelliklere sahip topraklarda yetiştirilen 

pamukta yapraktan aminoasit uygulanması sonucu bitki gelişiminin 

nasıl etkilendiği incelenmiş, çalışmada materyal olarak Gloria pamuk 

çeşidi kullanılmış, Atonik hormonu ve L formunda aminoasit ihtiva 

eden STYM 25’in birlikte uygulanmıştır. Çalışma sonucunda istenen 

düzeyde erkencilik verileri elde edilememiştir. Atonik ve STYM 25 

kullanımının lif kalite özellikleri üzerine etkisinin de sınırlı olduğu 

bildirilmiştir. 

3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Materyal  

Araştırma Iğdır ili merkeze bağlı Hakveyis köyünde bulunan çiftçi 

arazisinde kurulmuştur.  
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   Şekil 3,1. Deneme alanı                Şekil 3,2. İlk çıkışların tamamlanması 

 

Çizelge 3.1’de Iğdır İlinin uzun yıllar (1941-2018) ve araştırmanın 

yürütüldüğü 2018 yılı yetişme sezonuna ilişkin bazı iklim verileri 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 3.1. Iğdır ilinin uzun yıllar (1941–2018) ve 2018 yılına ait bazı iklim 

verileri (Anonim 2018) 

Aylar 

Yağış (mm) Sıcaklık (oC) Nispi Nem (%) 

Yetişme 

sezonu 
UYO 

Yetişme 

sezonu 
UYO 

Yetişme 

sezonu 
UYO 

Mayıs 47 46,8 17,5 17,9 51,2 51,2 

Haziran 31 32,2 21,6 22,2 47,3 47,3 

Temmuz 13 13,6 25,5 26,0 44,7 44,7 

Ağustos 10 9,3 24,8 25,2 46,7 46,7 

Eylül 12 10,6 20,5 20,2 51,0 51,0 

Ekim 29 25,9  13,4 12,8 62,2 62,2 

Top/Ort. 142,0 138,4 20,5 20,7 50,5 50,5 
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Çizelge 3.1 incelendiğinde, 2018 yılında Mayıs-Ekim arası 6 aylık 

dönemde toplam yağış 142 mm ve ortalama sıcaklık 20,5 oC olarak 

gerçekleşmiştir. Bu sonuçlarla Iğdır ilinin uzun yıllar ortalaması 

karşılaştırıldığında ise 2018 yılı Iğdır için daha yağışlı ve daha serin bir 

yıl olmuştur. Iğdır ovası topraklarının önemli bir kısmı civardaki 

volkanik parçalanmaların ovada birikmesi, bilinçsiz tarım uygulama 

teknikleri, topoğrafik yapı ve iklim özelliğinden dolayı tuz etkisinde 

kalmış ve özellikle Halfeli, Melekli gibi yoğun tarım bölgeleri ıslah 

çalışmalarına konu olmuştur (Anapalı, 1996). Ancak deneme alanının 

bulunduğu Hakveyis köyü toprak yapısına bakıldığında tuzluluk 

sorununun olmadığı görülmüştür (Çizelge 3.2). Bunun yanı sıra 

yarayışlı fosfor içeriği yetersiz (1,57 kg/da P2O5), yarayışlı azot içeriği 

bakımından fakir (0,05 m kg/da N) ve potasyum yönünden ise zengin 

(36,63 kg/da K2O) olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan toprak analizi 

sonuçlarıyla deneme alanında bulunan toprakların alkali, orta derece 

kireçli olduğu ve çok az organik madde ihtiva ettiği saptanmıştır 

(Çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.2. Araştırma alanına ilişkin toprak özellikleri* 

Bünye 

Kireç 

CaCo3 

(%) 

 

Tuz 

(%) 
pH 

 

Azot 

N 

(kg/da) 

 

Fosfor 

P2O5 

(kg/da) 

Potasyum 

K2O 

(kg/da) 

Org. 

Mad. 

(%) 

Killi-Tınlı 
 

7,14 

  

0,06 

 

8,68 

 

0,05 
 

1,57 

 

36,63 

 

0,95 

* Söke Ziraat Odası Tarımsal Analiz Laboratuvarında toprak tahlili 

yaptırılmıştır. 

Mevcut araştırmada bitki materyali olarak daha önce adaptasyon 

çalışmasında üstün performans göstermiş ve bölgeye uyum sağlamış 

olan Flash, BA 119 ve Lodos çeşitleri kullanılmış olup, bu çeşitlerin 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Denemede azot kaynağı olarak amonyum sülfat (%21 N), fosfor kaynağı 

olarak da triple süperfosfat (%42 P2O5), sulanmasında ise deneme alanının 

yakınında geçen ve bitkisel üretim için uygun olan sulama kanalı suyu 

kullanılmıştır. Yabancı ot ve zararlılarla mücadele için kimyasal mücadele 

yapılmış olup, ayrıca koza açımının gecikmesi üzerine koza açtırıcı-yaprak 

döktürücü defoliant kullanılmıştır. 

3.2. Metot 
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Deneme, Iğdır ili merkez Hakveyis köyü’nde çiftçi arazisinde, tesadüf 

bloklarında faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Ekim; 5 m uzunluğunda, 2.4 m genişliğinde 4 sıradan 

oluşan parsellere 60 cm sıra arası, 10 cm sıra üzeri olacak şekilde 

markörle açılan çizgilere elle yapılmıştır. Parseller arasına 1’er m yol 

bırakılmıştır. Parsel alanı 5 x 2.4 m = 12 m2 dir. Bir blokta 12 parsel 

olduğundan blok uzunluğu 12x2.4+11= 39.8 m’dir. Blok aralarında 1,5 

m boşluk bırakılmış olup deneme alanının eni 5x3+1.5+1.5= 18m, 

böylece toplam deneme alanı 39,8 x 18 m= 716,4 m2dir. Parsellerin 

kenarlarında bulunan iki sırası ve baş taraflarından 50 şer cm lik 

kısımlarının kenar tesiri olarak atılmasından sonra ortadaki iki sırasında 

bitkilerdeki kozalarda bulunan kütlüler elle toplanarak hasat 

yapılmıştır. 

Ekim işlemi 12 Mayıs 2018 tarihinde markörle hazırlanan tohum 

yatağına elle yapılmıştır. Tohum yatağının 3-5 cm derinlikte olması 

yeterli görülmüş tohumlar 10 cm sıra üzerine 2’şer adet olacak şekilde 

elle bırakılmıştır. Gübre dozu uygulamaları 0, 5, 10 ve 15 kg/da saf azot  

(N2) hesabıyla Amonyum sülfat gübresi formunda parsellere 

hesaplanarak uygulanmıştır. Bu gübre dozunun yarısı ekimle beraber, 

diğer yarısı ise 16 Temmuz 2018 tarihinde ilk sudan önce çapayla 

birlikte verilmiştir. Ayrıca ekimle beraber tüm parsellere 5 kg/da 

hesabıyla fosforlu gübre olarak Triple süper fosfat (P2O5) gübresi 

uygulanmıştır. 

Yabancı otları yok etmek, toprağı havalandırmak ve kapillariteyi 

kırmak için bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemde el çapası 

yapılmıştır. Kanyaş’ın (Sorghum halepense) yoğunluğunun artmasıyla 

çapa işlemi yetersiz kalmış olup, 20 Haziran 2018 tarihinde 50 g/l 

Quizalofop-p-ethyl herbisidi, sırt pülverizatörü kullanılarak 

uygulanmıştır. Deneme alanı taraklanmadan sonra çiçeklenmenin 

başlamasıyla ortalama iki hafta arayla sulama kanalının açılmasıyla 

salma sulama şeklinde yapılmıştır. İlk sulama 16 Temmuz 2018 

tarihinde yapılırken, ikinci sulama 29 Temmuz ve üçüncü sulama 16 

Ağustos tarihlerinde yapılmış olup toplamda 3 defa sulama işlemi 

gerçekleşmiştir. Zararlılarla mücadelede sırt pülverizatörü kullanılarak 

kimyasal mücadele yapılmıştır. Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 

yumurtası görülmesiyle ilaçlamaya karar verilmiş olup 3 Temmuz 2018 

tarihinde 40 g/da Emamectin benzoate etkili insektisit ve 150 ml/da 

lambda-cyhalothrin etkili insektisit uygun dozlarda karıştırılarak 

uygulanmıştır. Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) yoğunluğunun 

artmasıyla 10 Temmuz 2018 tarihinde 50 ml/da Abemectin ve 100 

ml/da Hexythiazox etkili insektisit uygun dozlarda kullanılmıştır. 25 
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Temmuz 2018 tarihinde de 350 g/l Imidacloprid yaprak biti (Aphis 

gossypii) zararlısı için kullanılmıştır. Denemede yeşil kurt, kırmızı 

örümcek, yaprak biti ve yaprak piresi dışında lingus görülmüş, ancak 

ekonomik zarar eşiğinin altında olduğu için lingusla mücadele 

edilmemiştir. 18 Eylül 2018 tarihinde ilk koza açımı gözlemlenmiş, 

yaprak dökümü ve koza açımının istenen düzeyde olmaması nedeniyle 

11 Ekim 2018 tarihi itibariyle defoliant uygulanmıştır. Defoliant 

uygulaması da yine sırt pompasında hazırlanan çözeltiyle yapılmıştır. 

 Hasat işlemi 4 Kasım 2018 tarihinde elle yapılmıştır. Hasat yapılırken 

kenar tesirlerine dikkat edilmiş ve tarlada yapılan tartımlar ile hasat 

yapılan alandan ne kadar kütlü pamuk elde edildiği not edilmiş ve sonra 

dekara verim hesaplanmıştır. Parsel bazında ayrı ayrı toplanan kütlü 

pamuk çırçırlanmak üzere Melekli köyünde bulunan çırçır atölyesine 

götürülmüştür. Aralık 2018’de çırçırlanan lif pamuklardan alınan 

örnekler kalite analizlerinin yapılması için İzmir’de bulunan İZLADAŞ 

pamuk kalite analiz laboratuvarına gönderilmiş ve kalite analizleri 

burada yaptırılmıştır. 

 

  

Şekil 3.3. Gelişme dönemi             Şekil 3.4. Hasat dönemi 

 

3.2.1. Araştırmada İncelenen Özellikler 

3.2.1.1.Lif Kalite Özellikleri: 3.12.2018 tarihinde çırçırlama işlemi 

bitmiş ve hazırlanan örnekler laboratuvarda HVI M 1000A (High 

Volume Instruments) cihazında hizmet alımı yoluyla yaptırılmak üzere 

İzmir de bulunan İzladaş A.Ş laboratuvarlarına gönderilmiştir. Her 



130 

 

parsele ilişkin lif örneklerinde iplik olabilirlik indeksi, lif uzunluğu, lif 

uniformite oranı, lif kopma dayanıklılığı, lif kopma uzaması, lif 

inceliği, lif olgunluk oranı, kısa lif oranı, çepel alanı gibi kalite 

özellikleri belirlenmiştir. 

3.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırma sonucunda bulunan değerler COSTAT ve MSTATC 

istatistik paket programı yardımıyla tesadüf bloklarında faktöriyel 

deneme desenine göre istatistiki analize tabi tutulmuş ve önemli çıkan 

ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılarak 

gruplandırılmıştır. 

 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1.İplik Eğrilebilirlik İndeksi (%) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin iplik eğrilebilirlik indeksi 

ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

İplik eğrilebilirlik indeksi bakımından Çizelge 4.1’den azot dozlarının 

çeşitlerin ve çeşit x doz interaksiyonunun önemli olmadığı 

görülmektedir. 

 

Çizelge 4.1. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan iplik 

eğrilebilirlik indeksi (%) ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 117,44 0,72 

Gübre Dozu (D) 3 216,91 1,33 

Çeşit (Ç) 2               257,02 1,57 

Ç x D 6 63,69 0,39 

Hata  22 162,86  

Genel 35   

 

Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan iplik eğrilebilirlik 

indeksi (%) ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.2. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan iplik 

eğrilebilirlik indeksi (%) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar 

Ortalama 

0 5 10 15 

FLASH 172,67 167,72 166,85 165,33 167,75  

BA-119 166,33 159,67 157  168,33 162,83  

LODOS 161,33 159,67 146,33 166,67 158,5  

Ortalama 166,78  162,11  156,44  166,78   

 

Çizelge 4.2’den çeşit ortalamaları incelendiğinde iplik eğrilebilirlik 

indeksi 158,5 ile 167,75 arasında olup aynı grupta yer almışlardır. 

Karademir ve ark. (2005) yaptıkları çalışmada yılların etkisinin önemli 

olduğunu, iplik olabilirlik indeksinin 2003 yılında 143,33 ile 194,67 

arasında olduğunu, 2004 yılında ise 128,67 ile 175 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Çizelge 4.26’da görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlara göre 

farklı azot dozlarının, pamuk çeşitlerinin iplik eğrilebilirlik indeksini 

etkilemediği anlaşılmaktadır. Doz ortalamaları 156,44 ile 166,78 

arasında değişmiştir. 

Yaşar ve ark. (2017) kullandıkları Berke ile DP-499 çeşitlerinin farklı 

zamanlarda uzaklaştırdıkları tepe sürgünü uygulamasının iplik 

eğrilebilirlik indeksi yönünde önemli bulunmadığını, en düşük 165 

(Berke çeşidi), en yüksek 185,93 (DP-499 çeşidi) olduğunu 

saptamışlardır. Çoban ve Çiçek (2017) seçimi yapılan ileri hatların iplik 

olabilirlik indeksinin ortalama 147 olduğunu genetikler arasındaki 

farkın önemli olduğunu bildirmişlerdir. Böyle bir sonucun, kullanılan 

çeşitlerin genetik yapılarından, denemede uygulanan kültürel 

işlemlerden ve farklı çevre koşullarından kaynaklanmış olması 

muhtemeldir. 
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Şekil 4.1. İplik eğrilebilirlik indeksinin faklı çeşit ve azot dozlarına göre 

değişimi 

 

4.2.Lif İnceliği (mic) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin lif inceliği (mic) ortalamalarına 

ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.3’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan lif 

inceliği (mic)  ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 0,04 0,36 

Gübre Dozu (D) 3 0,08 0,61 

Çeşit (Ç) 2 0,10 0,75 

Ç x D 6 0,07 0,52 

Hata  22 0,13  

Genel 35   

 

Lif inceliği bakımından Çizelge 4.3’den farklı azot dozlarının çeşitlerin 

ve çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak önemli olmadığı 

görülmektedir. Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan lif 
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inceliği (mic) ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.4’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.4. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan lif 

inceliği (mic) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0  5 10 15 

FLASH 3,55 3,72 3,63 3,48 3,59  

BA-119 3,98 3,78 3,66     3,69 3,78  

LODOS 3,47 3,96 3,64 3,63 3,67  

Ortalama 3,67  3,82  3,64  3,60   

 

Çizelge 4.4’den çeşit ortalamaları incelendiğinde lif inceliği 3,59 ile 

3.78 micronaire arasında değiştiği, görülmektedir. Pamuk lifinde 

aranılan en iyi incelik 3.5 ile 4 mikroner arasındadır. Çizelge 4.28’de 

görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlara göre farklı azot dozlarının, pamuk 

çeşitlerinin lif inceliğini etkilemediği anlaşılmaktadır. Ortalamalar 3,60 

ile 3,82 mic arasında değişmiştir. Bu bulgular, azot dozu 

uygulamalarının lif inceliği üzerinde etkili olmadığını bildiren; Gençer 

ve Oğlakçı (1983), Sasser (1990), Şahin (1994), Abduldahab and 

Hassanin (1991), Kechagia et. al. (1992), Kıllı ve ark. (1997), Mert ve 

ark. (1999), Toklu (2003)’nun bulguları ile benzerlik göstermekte olup, 

azot uygulamalarının lif inceliğini artırdığını bildiren bazı araştırıcılar; 

Al-Mohamadi (1984);Vireshwar and Nagwekar (1989); Ebelhar et. 

al.1992), Altınkaya (2009) ile azot uygulamasının lif inceliğini 

azalttığını bildiren Meredith (1990)’in bulguları ile farklılık 

göstermektedir. Böyle bir sonuç kullanılan çeşitlerin genetik 

yapılarından, denemede uygulanan kültürel işlemlerden ve farklı çevre 

koşullarından kaynaklanmış olabilir. 
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Şekil 4.2. Lif inceliği değerlerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre değişimi 

4.3.Olgunluk (%) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin olgunluk (%) ortalamalarına ait 

istatistiki analizi sonuçları Çizelge 4.5’de verilmiştir. 

Çizelge 4.5. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

olgunluk (%) ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 1,94 0,24 

Gübre Dozu (D) 3 6,94 0,86 

Çeşit (Ç) 2               1,11 0,13 

Ç x D 6               4,44 0,55 

Hata  22 8,00  

Genel 35   

 

Olgunluk (%) bakımından Çizelge 4.5’den azot dozlarının, çeşitlerin ve 

çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak önemli olmadığı 

görülmektedir. Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

olgunluk (%) ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.30’da 

verilmiştir. Olgunluk lif çeperinin gelişme derecesidir. Olgun pamuk 

lifleri bükümlü,  lümeni dar,  enine kesiti böbrek şeklinde ve 

dayanıklıdır. Çizelge 4.6’dan çeşit ortalamaları incelendiğinde 
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olgunluk %83 ile olgun lif grubunda yer aldığı ve çeşitler arasında 

olgunluk bakımından bir fark olmadığı görülmektedir. 

 

Çizelge 4.6. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

olgunluk (%) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0 5 10 15 

FLASH 0,83 0,83  0,83 0,83 0,83  

BA-119 0,84 0,83 0,83     0,83 0,83  

LODOS 0,83 0,84 0,83 0,83 0,83  

Ortalama 0,83  0,83  0,83  0,83   

 

Çizelge 4.6’da görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlara göre farklı azot 

dozlarının, pamuk çeşitlerinin olgunluğunu etkilemediği 

anlaşılmaktadır. Kaptan ve Aydın (2012) toprağa uyguladıkları farklı 

seviyelerdeki humik asidin lif olgunluğu üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığını ve ortalama lif olgunluğunun 0,94 olduğunu yaptıkları 

çalışmada belirtmişlerdir. Tülemen (2015) defoliant dozu 

uygulamalarının lif olgunluğu yönünden önemli olduğunu saptamıştır. 

Araştırmacılarla bulgularımız çelişmekte olup, böyle bir sonuç 

kullanılan çeşitlerin genetik yapılarından, denemede uygulanan kültürel 

işlemlerden ve farklı çevre koşullarından kaynaklanmış olması 

muhtemeldir. 
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Şekil 4.3. Olgunluk değerlerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre değişimi 

4.4.Lif Uzunluğu(mm) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin lif uzunluğu (mm) 

ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.7’de verilmiştir. 

 

 Çizelge 4.7. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan lif   

uzunluğu (mm)  ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 0,66 0,29 

Gübre Dozu (D) 3 0,81 0,36 

Çeşit (Ç) 2                 1,72 0,78 

Ç x D 6                 2,07 0,94 

Hata  22                 2,20  

Genel 35   

 

Lif uzunluğu (mm) bakımından Çizelge 4.7’den azot dozlarının 

çeşitlerin ve çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak önemli 

olmadığı görülmektedir. Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile 

ulaşılan lif uzunluğu ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.8’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.8’den çeşit ortalamaları incelendiğinde lif uzunluğu 31,68 

mm ile 32,41 mm arasında değişmiş olup aynı grupta yer almışlardır. 

Uzunluk tekstil liflerinin en önemli özelliklerinden biridir. Çizelge 

4.32’de görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlara göre farklı azot dozlarının, 

pamuk çeşitlerinin lif uzunluğunu etkilemediği anlaşılmaktadır. 

Ortalamalar 31,69 mm ile 32,34 mm arasında değişmiştir. Çeşitlerin 

ortalamaları da 31,68 ile 32,41 mm arasında değişim göstermiştir. 

 

 Çizelge 4.8. Pamuk çeşitlerinden farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan lif 

uzunluğu (mm) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0 5  10 15 

FLASH 32,21 32,78 32,89   31,77 32,41  

BA-119 32,06 31,76 31,69   33,44 32,24  

LODOS 32,01 32,47 30,50   31,76 31,68  

Ortalama 32,09  32,34  31,69  32,32   

 

Azot dozu uygulamalarının lif uzunluğu üzerinde etkili olmadığını 

bildiren;  Weir and El-Zik (1980), Gençer ve Oğlakçı (1983) ve Gençer 

(1985) Şahin (1994), Abduldahab and Hassanin (1991), Kechagia et. al. 

(1992), Kıllı ve ark. (1997), Mert ve ark. (1999), Karaaltın ve ark. 

(2000), Toklu (2003), Yolcu (2009), Hakoomat and Raheel (2011) ve 

Cevheri (2016)’in bulguları ile benzerlik göstermekte olup, azot 

uygulamalarının lif uzunluğunu artırdığını bildiren Vireshwar and 

Nagwekar (1989), Ebelhar et. al.1992), Durkal (2017)’nin bulguları ile 

farklılık göstermektedir. Böyle bir sonuç kullanılan çeşitlerin genetik 

yapılarından, denemede uygulanan kültürel işlemlerden ve farklı çevre 

koşullarından kaynaklanmış olabilir. 
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       Şekil 4.4. Lif uzunluğu değerlerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre değişimi 

 

4.5.Uniformite İndeksi (%) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin uniformite indeksi (%) 

ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.9’da verilmiştir. 

Uniformite indeksi (%) bakımından Çizelge 4.9’dan azot dozlarının, 

çeşitlerin çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak önemli 

olmadığı görülmektedir. 

 

 Çizelge 4.9. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

uniformite indeksi (%) ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 2,36 0,84 

Gübre Dozu (D) 3 3,26 1,15 

Çeşit (Ç) 2                  5,17 1,83 

Ç x D 6                  1,45 0,51 

Hata  22 2,81  

Genel 35   

 

Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan uniformite indeksi 

ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.10’da verilmiştir. 
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 Çizelge 4.10. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

uniformite indeksi (%) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0  5 10  15  

FLASH 87 86,73 87,03 86,7 86,86  

BA-119 87,33 86,56 85,1      87,1 86,5  

LODOS 85,6 86,26 84,13 86,36 85,59  

Ortalama 86,64  86,52  85,42  86,68   

 

Çizelge 4.10’dan çeşit ortalamaları incelendiğinde uniformite indeksi 

%85,59 ile %86,86 arasında olup aynı grupta yer almışlardır. Ulaşılan 

sonuçlara göre farklı azot dozlarının, pamuk çeşitlerinin uniformite 

indeksini etkilemediği anlaşılmaktadır (Çizelge 4.10). Doz ortalamaları 

85,42 ile 86,68 arasında değişmiştir. Karademir ve ark.(2005) lif 

uniformite oranını (%83,49 ile %84,03) bularak farklı azot dozlarının 

etkisinin olmadığını saptadığı, bulgularla uyum içinde olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde Setatou ve Simonis., (1994), ElDababi 

et. al.(1995), Karthıkeyan ve Jayakumar., (2002)’da azot dozunun 

uniformite indeksini etkilemediğini bildirmiş; Altınkaya (2009) en 

düşük uniformite indeksini 0 kg/da azot dozu uygulamasında, en 

yüksek uniformite indeksini ise 18 kg/da azot uygulamasında elde etmiş 

olup bulgularla çelişmektedir. Böyle bir sonuç kullanılan çeşitlerin 

genetik yapılarından, denemede uygulanan kültürel işlemlerden ve 

farklı çevre koşullarından kaynaklanmış olabilmektedir. 
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         Şekil 4.5. Uniformite indeksinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre değişimi 

4.6.Kısa Lif İçeriği (%) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin kısa lif içeriği (%) 

ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.11’de verilmiştir. 

 

 Çizelge 4.11. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan kısa lif 

içeriği (%) ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 0,15 0,13 

Gübre Dozu (D) 3 0,50 0,44 

Çeşit (Ç) 2                 0,96 0,84 

Ç x D 6                 1,14 1,00 

Hata  22 1,13  

Genel 35   

 

Kısa lif içeriği (%) bakımından Çizelge 4.11’den farklı azot dozlarının 

çeşit ve çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak önemli olmadığı 

görülmektedir. Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan kısa lif 

içeriği (%) ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.12’de 

verilmiştir. Çizelge 4.12’den çeşit ortalamaları incelendiğinde kısa lif 

içeriği % 4,48 ile % 5,01 arasında olup, aynı grupta yer almışlardır. 
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Çizelge 4.12’de görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlara göre farklı azot 

dozlarının, pamuk çeşitlerinin kısa lif içeriğini etkilemediği 

anlaşılmaktadır. Doz ortalamaları % 4,6 ile % 5,04 arasında değişmiştir. 

 

 Çizelge 4.12. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan kısa lif 

içeriği (%) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0  5  10  15 

FLASH 4,83 4,56 4,16 4,76 4,58  

BA-119 4,06 4,93 4,8     4,13 4,48  

LODOS 4,9 4,33 6,16 4,66 5,01  

Ortalama 4,6  4,61  5,04  4,52  

 

Karademir ve ark. (2005) kısa lif içeriğini (% 9.85 ile % 10.63) olarak 

tespit etmişler ve farklı azot dozlarının etkilemediğini bildirmişlerdir. 

Atçıoğlu (2002), azot dozu uygulamalarının kısa lif oranında farklılık 

oluşturmadığını, ortalamaları % 7,44 ve 7,70 arasında bulduklarını 

bildirmiştir. Önceki çalışmaları mevcut bulgulara oranla yüksek 

çıkması çeşitlerin genetik yapılarından, denemede uygulanan kültürel 

işlemlerden ve farklı çevre koşullarından kaynaklanmış olması 

düşünülebilir. 
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          Şekil 4.6. Kısa lif içeriği değerlerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre 

değişimi 

4.7.Mukavemet (g/tex) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin mukavemet (g/tex) 

ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.13’de verilmiştir. 

 

 Çizelge 4.13. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

mukavemet (g/tex) ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 3,41 1,09 

Gübre Dozu (D) 3 2,96 0,95 

Çeşit (Ç) 2 0,46 0,15 

Ç x D 6 2,26 0,72 

Hata  22 3,11  

Genel 35   

 

Mukavemet (g/tex) bakımından Çizelge 4.13’den farklı azot dozlarının 

çeşitlerin ve çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak önemli 

olmadığı görülmektedir. Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile 

ulaşılan mukavemet (g/tex) ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 

4.14’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.14. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

mukavemet (g/tex) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0 5  10  15  

FLASH 31,4 30,2 29,06 29,33 30  

BA-119 30,2 28,76 29,86     29,76 29,65  
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LODOS 29,73 29,2 28,7 31,03 29,66  

Ortalama 30,44  29,38  29,21  30,04   

 

Pamuk liflerinde uzunluk ve incelikle birlikte aranan özelliklerden biri 

de kopma dayanıklılığı yani mukavemettir. Çizelge 4.14’den çeşit 

ortalamaları incelendiğinde mukavemet 29,65 (gr/tex) ile 30 (g/tex) 

arasında olup aynı grupta yer almışlardır. Çizelge 4.14’de görüldüğü 

gibi ulaşılan sonuçlara göre farklı azot dozlarının, pamuk çeşitlerinin 

mukavemetini etkilemediği anlaşılmaktadır. Doz ortalamaları 29,21 ile 

30,44 arasında değişmiştir. 

Bulgulara benzer şekilde Karademir ve ark.(2005) farklı azot dozlarının 

lif kopma dayanıklılığı üzerinde bir etkisinin olmadığını ve yaptıkları 

denemede mukavemetin ortalama 30.65 ile 31.75 g/tex arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. Aynı şekilde Cesur (1995), Karademir 

(1997) da benzer sonuçlar bildirmişlerdir. Farklı azot dozlarının 

mukavemeti etkilediğini bildiren Altınkaya (2009) lif mukavemetinin 

31,7 (0 kg/da N) ile 36,2 (6 kg/da N) g/tex arasında olduğunu bildirmiş, 

mevcut bulgularla farklılık göstermiştir. Yılmaz ve Boydak (2006)., 

yaptıkları çalışmada pamuk lif mukavemetini 24.47- 36.33 g/tex olarak  

arasında tespit etmişlerdir. Farklılıklar, çeşitlerin genetik yapılarından, 

denemede uygulanan kültürel işlemlerden ve farklı çevre koşullarından 

kaynaklanmış olabilir. 

 

 

        Şekil 4.7. Mukavemet değerlerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre değişimi 

4.8.Elastikiyet(%) 
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Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin elastikiyet (%) ortalamalarına ait 

istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.15’de verilmiştir. Elastikiyet (%) 

bakımından Çizelge 4.16’dan farklı azot dozlarının çeşit ve çeşit x doz 

interaksiyonunun istatistiki olarak önemli olmadığı görülmektedir. 

 

Çizelge 4.15. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

elastikiyet (%) ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 0,14 0,22 

Gübre Dozu (D) 3 0,00 0,01 

Çeşit (Ç) 2 0,24 0,38 

Ç x D 6 0,20 0,32 

Hata  22 0,63  

Genel 35   

 

Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan elastikiyet (%) 

ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.16’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.16. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

elastikiyet (%) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0 5 10 15  

FLASH 7,63 8,17 8,2 8,00 8,00 

BA-119 8,4 8,13  8,17      8,00 8,17  

LODOS 8 7,86 7,6 8,10 7,89  

Ortalama 8,01 a 8,05  7,98  8,03   
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Pamuk lifi iplik yapımında zorlamaya tabi tutulduğundan esnek lif 

tercih edilmektedir. Bu sebepten esneklik önemlidir. Çizelge 4.16’dan 

çeşit ortalamaları incelendiğinde elastikiyet ile %7,89 ile %8,17  

arasında olup, elastikiyet oranı çok yüksek çıkmıştır. Çizelge 4.16’da 

görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlara göre farklı azot dozlarının,  pamuk 

çeşitlerinin esnekliğini etkilemediği anlaşılmaktadır. Doz ortalamaları 

%7,98 ile %8,05 arasında değişim göstermiştir. Bulgular, azot dozunun 

artmasıyla iplik esnekliğinin önemli düzeyde arttığını, en yüksek iplik 

esnekliğinin 24 kg/da (%3,95) azot uygulamasında, en düşük iplik 

esnekliğinin ise 12 kg/da (%3,56) azot uygulamasında oluştuğunu 

bildiren Atçıoğlu(2002)’nun bulgularıyla farklılık göstermiştir. Ören ve 

Başal (2006), çinko ve humik asit uygulaması yaptıkları çalışmada 

elastikiyet yönünden bir fark oluşmadığını, elastikiyetin 6,2 ile 6,4 

arasında değiştiğini bildirmiştir. Bilgi ve Gençer (2008), lif 

elastikiyetinin ekim zamanından etkilenmediğini, daha çok çeşidin 

kalıtsal özelliği olduğunu saptamışlardır. Bu araştırıcıların tespitleriyle 

ve sonuçları ile kısmen benzerlik söz konusudur.  

 

         Şekil 4.8. Elastikiyet değerlerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre değişimi 

 

4.9.Parlaklık-beyazlık Derecesi (%) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin parlaklık-beyazlık (%) 

ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.17’de 

verilmiştir. 

 

 Çizelge 4.17. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

parlaklık-beyazlık derecesi (%) ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  SD Kareler  F  
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Kaynakları Ortalaması Değerleri 

Tekerrür 2 2,29 0,85 

Gübre Dozu (D) 3 0,28 0,10 

Çeşit (Ç) 2 0,16 0,06 

Ç x D 6 0,73 0,27 

Hata  22 2,68  

Genel 35   

 

Parlaklık-beyazlık derecesi (%) bakımından Çizelge 4.17’den farklı 

azot dozlarının çeşit ve çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak 

önemli olmadığı görülmektedir. Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları 

ile ulaşılan parlaklık-beyazlık(%) ortalamaları ve Duncan gruplaması 

Çizelge 4.18’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.18. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan 

parlaklık, beyazlık derecesi (%) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0 5  10 15 

FLASH 79,33 79,03 78,73 79,9 79,25  

BA-119 79,23 79 79,33     78,7 79,06  

LODOS 79,27 79,63 78,56 78,67 79,03  

Ortalama 79,27  79,22  78,87  79,08   

 

Çizelge 4.18’den çeşit ortalamaları incelendiğinde parlaklık-beyazlık 

derecesi %79,03 ile %79,25 arasında olup aynı grupta yer almışlardır. 

Çizelge 4.18’de görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlara göre farklı azot 

dozlarının, pamuk çeşitlerinin parlaklık-beyazlık derecesini 

etkilemediği anlaşılmaktadır. Doz ortalamaları %79,08 ile 79,27 

arasında değişim göstermiştir. 
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Ataş (2008) Diyarbakır koşullarında yaptığı çalışmada ekim zamanının 

lif parlaklığı üzerinde etkisinin önemli olmadığını, defoliant uygulama 

zamanının önemli olduğunu bildirmiştir. Özbek (2011) lif parlaklık 

derecesi bakımından çeşitler arasında farklılıklar olduğunu hasat 

zamanının önemli olduğunu, hasadın gecikmesiyle yağış ve diğer 

çevresel faktörlerden dolayı lif parlaklık derecesinin azaldığını 

saptamıştır. Terzi ve Kaynak (2018), farklı lokasyonlarda yaptıkları 

denemede lif parlaklık derecesi yönünde önemli farklılıklar olduğunu, 

elle hasadın (81,70) makinalı hasada (77,06 ) göre daha yüksek lif 

parlaklık derecesi elde ettiklerini bildirmişlerdir. Bulgularla önceki 

çalışmaların bulguları arasında benzerlik ve farklılıklar görülmesinin 

sebebi kullanılan çeşitlerin genetik yapılarından, denemede uygulanan 

kültürel işlemlerden ve farklı çevre koşullarından kaynaklanmış olması 

düşünülmektedir. 

 

 

         Şekil 4.9. Parlaklık-beyazlık derecelerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre 

değişimi 

4.10.Sarılık Derecesi (%) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin sarılık derecesi (%) 

ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.19’da verilmiştir. 

 

 Çizelge 4.19. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan sarılık 

derecesi (%)ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 0,01 0,07 
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Gübre Dozu (D) 3 0,07 0,32 

Çeşit (Ç) 2 0,04 0,18 

Ç x D 6 0,11 0,47 

Hata  22 0,24  

Genel 35   

 

Sarılık derecesi (%) bakımından Çizelge 4.19’dan farklı azot dozlarının 

çeşit ve çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak önemli olmadığı 

görülmektedir. Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan sarılık 

derecesi (%) ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.20’de 

verilmiştir. 

 

 Çizelge 4.20. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan  sarılık 

derecesi ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0  5  10  15 

FLASH 7,7 7,77 7,87  8,27 7,90 

BA-119 7,83 8,2 7,9     7,76 7,92  

LODOS 7,73 7,83 7,8  7,87 7,80  

Ortalama 7,76  7,93  7,85  7,97   

 

Çizelge 4.20’den çeşit ortalamaları incelendiğinde sarılık derecesi 

%7,92 ile %7,80 arasında olup aynı grupta yer almışlardır. Çizelge 

4.20’de görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlara göre farklı azot dozlarının, 

pamuk çeşitlerinin sarılık derecesini etkilemediği anlaşılmaktadır.  Doz 

ortalamaları 7,76 ile 7,97 arasında değişim göstermiştir. Farklı azot 

dozu uygulamalarının pamukta sarılık derecesini etkilemediğini 

bildiren Atçıoğlu (2002) ortalama olarak % 8,73 ile % 8,41 arasında 

tespit etmiş olup, mevcut bulgularla benzerlik göstermektedir. Terzi ve 

Kaynak (2018) farklı lokasyonlarda yaptıkları çalışmada lokasyonlar 

arasında lif sarılığı yönünde farklılıklar bulmamış, elle hasatta 7,78 
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makinalı hasatta 7,22 lif sarılığı değeri elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Görüldüğü gibi önceki çalışmalarda ulaşılan bulgularla mevcut 

bulgular arasında benzerlik olduğu gibi farklılıklar da bulunmaktadır. 

Bu durumun çevresel faktörlerden özellikle hasat zamanının yağışlı 

geçmesi ya da kullanılan çeşitlerin genetik farklılıklarının da etkili 

olduğu düşünülmektedir. 

 

 

        Şekil 4.10. Sarılık derecesi değerlerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre 

değişimi 

4.11.Çepel Derecesi (%) 

Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin çepel derecesi (%) 

ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.21’de verilmiştir. 

 Çizelge 4.21. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan çepel 

derecesi (%) ortalamalarına ait istatistiki analiz sonuçları 

Varyasyon  

Kaynakları 
SD 

Kareler  

Ortalaması 

F  

Değerleri 

Tekerrür 2 0,33 0,84 

Gübre Dozu (D) 3 0,39 1,01 

Çeşit (Ç) 2 0,33 0,84 

Ç x D 6 0,25 0,65 

Hata  22 0,39  

Genel 35   
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Çepel derecesi (%) bakımından Çizelge 4.21’den farklı azot dozlarının 

çeşit ve çeşit x doz interaksiyonunun istatistiki olarak önemli olmadığı 

görülmektedir. Çeşitlerin, farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan çepel 

derecesi (%) ortalamaları ve Duncan gruplaması Çizelge 4.22’de 

verilmiştir. Çepel olarak adlandırılan, life karışan yeşil ya da kurumuş 

yapraklar, dal, sap parçaları, toz, toprak, kum gibi lifi kirleten 

materyaller olup düşük miktarlarda olması istenen bir özelliktir. Çepel 

derecesi ne kadar düşükse pamukta o kadar temizdir. 

 

Çizelge 4.22. Pamuk çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozları ile ulaşılan çepel 

derecesi (%) ortalamalarına ait Duncan gruplaması. 

Çeşitler 

  Dozlar (kg/da) 

Ortalama 

0  5  10 15 

FLASH 1,33 1,66 2 1,33 1,58  

BA-119 1,67 1 1,67     1,33 1,41  

LODOS 1,33 2 2 1,66 1,75  

Ortalama 1,44  1,55  1,88  1,44   

 

Çizelge 4.22’den çeşit ortalamaları incelendiğinde çepel derecesi 

%1,75 ile %1,41 arasında olup aynı grupta yer almışlardır. Ortalamalar 

1,41 ile 1,75 arasında değişmiştir. Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi 

ulaşılan sonuçlara göre farklı azot dozlarının, pamuk çeşitlerinin çepel 

derecesini etkilemediği anlaşılmaktadır. Doz ortalamaları 1,44 ile 1,88 

arasında değişim göstermiştir. Öz ve Evcim (2002), çepel oranının 

makine ile toplanan parsellerden alınan örneklerin elle toplanan 

örneklere nazaran yüksek olduğunu defoliant uygulamasının da çepel 

derecesini etkilediğini saptamışlardır. Şahin (2015), sawgin ve rollergin 

balyalarını farklı depolama koşullarını uyguladığı denemede, sawgin 

balyalarının iki farklı şekilde de depolanmasının çepel derecesini 

etkilemediğini, rollergin balyalarının ise farklı depolama koşullarında 

çepel derecesinin değiştiğini bildirmiştir. Önceki yapılan çalışmalarda 

görüldüğü gibi defoliant uygulamaları, hasadın makine yada elle 

yapılması ve çevresel faktörlerin çepel derecesi üzerinde etkili olduğu 

söylenebilir. 
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         Şekil 4.11. Çepel derecesi değerlerinin farklı çeşit ve azot dozlarına göre 

değişimi 

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Iğdır koşullarında yetiştirilen pamuk bitkisinde (Gossypium hirsutum 

L.) çeşit ve azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkilerinin 

belirlenmesi amacıyla 2018 yılında yürütülen bu çalışmada, 3 farklı 

çeşit (Flash, Lodos ve BA-119 ) ve 4 farklı azot dozu (0,5,10 ve 15 

kg/da) kullanılmıştır. Araştırmada 11 adet lif kalite özelliği 

incelenmiştir. 

Aynı çalışmadan; koza sayısı, koza kütlü pamuk ağırlığı, çırçır 

randımanı, iplik eğrilebilirlik indeksi, lif inceliği, olgunluk, lif 

uzunluğu, uniformite indeksi, kısa lif içeriği, mukavemet, elastikiyet, 

parlaklık-beyazlık derecesi, sarılık derecesi ve çepel derecesi 

bakımından çeşit ve farklı azot dozlarının önemli bir etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. 

Araştırmadan ulaşılan veriler doğrultusunda parametrelerin tümü 

değerlendirildiğinde Lodos çeşidi ön planda olurken küçük bir farkla 

Flash çeşidi izlemiş ve 10 kg/da azot dozuyla çalışmada denenen diğer 

uygulamalara göre daha yüksek kalite elde edilebileceği görülmüştür. 

Iğdır koşullarında yapılan bu çalışmayla pamuk bitkisinde çeşit ve azot 

dozlarının kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla ulaşılan 

veriler tek yıllık olup, daha iyi sonuçlara farklı lokasyonlarda, farklı 

pamuk çeşitleri ile uzun yıllar yapılan çalışmalar ile ulaşılabileceği 

düşünülmektedir.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 kg/da 5 kg/da 10 kg/da 15 kg/da

%

Dozlar

Flash

BA-119
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